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Budownictwo wielkoptytowe w dziatalnosci

Instytutu Techniki Budowlanej

» Udziat w tworzeniu wytycznych, zasad, norm projektowania
» Ekspertyzy, badania, analiza awarii i katastrof
» Rekomendacje dotyczgce modernizacji, dostosowania

do wspotczesnych wymogow
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Ocena bezpieczenstwa i trwatosci budynkow

Cel badan 2016-2018:

wielkoptytowych

» Badania pilotazowe = Raport o stanie technicznym

» Wytyczne diagnozowania - wtfasciciele, zarzagdcy, osoby

kontrolujgce stan techniczny budynkow
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projektowy okres:
50 lat
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AWARIE | KATASTROFY BUDOWLANE IRIE"

w [ btedy projektowe i wykonawcze ]

[ tendencja spadkowa }

4 )
sytuacje wyjatkowe, np.:
wybuchy gazu, szkody gornicze

- /

4 )
Najczestsze obecnie mankamenty eksploatacyjne:

zarysowania, nieszczelnosci, uszkodzenia balkonow,

. attyk, fakturowej warstwy ptyt sciennych, instalacje )
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ZASOBY BUDOWNICTWA WIELKOPLYTOWEGO

ok. 60 tys. budynkow
ok. 2,5 mIn. mieszkan
20% zasobow mieszkaniowych
systemy centralne: 80%
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PROBA BADAWCZA

» systemy centralne i wybrane regionalne

* lokalizacja: w. mazowieckie, todzkie, slaskie, dolnoslaskie

* liczba budynkow: ok. 300

Ocena — Brak zagrozenia bezpieczenstwa

www.itb.pl



PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA (1) ITH

Ocena
makroskopowa
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Typowa sytuacja:
Uszkodzenia ,,niestrukturalne”
— zalecenia naprawcze
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PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA (2) ITIE
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Uszkodzenia strukturalne

— badania, weryfikacja bezpieczenstwa

— ewentualne zalecenia wzmocnien

~
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} Ocena elementow
konstrukcyjnych

OCENA ZLACZY KONSTRUKCYJNYCH

BETON - jakosc¢

| wiasciwosci ochronne
wzgledem zbrojenia
ZBROJENIE - okreslenie
zbrojenia, stopnia
ewentualnej korozji



Wiasciwosci ochronne betonu wobec zbrojenia ITHERE
ztaczy konstrukcyjnych
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S$CIANY TROJWARSTWOWE IR

(d Ocena stanu potaczenia (stalowe wieszaki i szpilki) warstwy
wewnetrznej nosnej i fakturowej sciany
1 Profilaktyczne wzmocnienia (+ termomodernizacja)
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TERMOMODERNIZACJA
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Wymagane wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Scian

i dachéw/stropodachéw w kolejnych wydaniach norm i przepiséw krajowych

www.itb.pl
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|
USTAWAo WSPIERANIU ~ Tal
TERMOMODERNIZACJI | REMONTOW
(zmiana w trakcie procedowania)

M.in. ...Inwestorowi realizujgcemu przedsiewziecie termomodernizacyjne w

przypadku wykonania dodatkowego potaczenia warstwy fakturowej z warstwg

konstrukcyjng warstwowych scian zewnetrznych w budynkach wielkoptytowych

przystuguje dodatkowe wsparcie w wysokosci 50 % kosztow:

1) sporzadzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew
metalowych,

2) zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do
wzmacniania potgczen warstw ptyt wielowarstwowych,

3) przygotowania otworow | montazu kotew metalowych.

www.itb.pl
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RAPORT - WYNIKI BADAN L

Ztacza konstrukcyjne budynkow:
wystarczajgce wiasciwosci wytrzymatosciowe i ochronne
— Brak zagrozenia bezpieczenstwa

4

Sciany trojwarstwowe: profilaktyczne wzmochnienia
potaczenia warstw nosnej i fakturowej sciany

»

Kontrole okresowe + wytyczne diagnozowania ITB
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KONTROLE OKRESOWE - obowigzek

wiasciciela lub zarzadcy

WIELORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE

Roczne

Elementéw budynku,
budowli i instalacji
narazonych na
szkodliwe wptywy
atmosferyczne

Instalacji i urzadzen
stuzacych ochronie
srodowiska

5-letnie

Instalacji gazowych
i przewodow
kominowych

www.itb.pl

Stanu technicznego
i przydatnosci do
uzytkowania obiektu

budowlanego, jego
estetyki oraz otoczenia

Instalacje elektryczne
i piorunochronne




WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA N
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— Osoby kontrolujgce stan techniczny budynkdw / Administratorzy budynkow
— Szkolenia ITB

www.itb.pl



RAPORT

https://bLIdOWl danead bc.gov. p|/budownictwo-wie|koplytowe-raport-o-stanie-
technicznym/
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Menu gtéwne

Budownictwo wielkoplytowe — Raport o stanie
technicznym

Infermacja dotyczqea aw katastrof budowlanych
w obszarze budownictwa uprzemystowionego

Podstawowe nieprawidiowosci budownictwa
wielkoplytowego i przyczyny ich wystgpowania

Opis wykonanych badan budynkow z “wielkiej ptyty” w
ramach badan ITB pt. "Ocena bezpieczenstwa i
trwatosé budynkéw wykonanych metodami
uprzemyslowionymi”

Ocena i wnioski z przeprowadzonych badar ze
wskazaniem najczesciej pojawiajgcych sig
nieprawidtowosci

Kontrola okresowa budynkéw wzniesionych w
technologiach uprzemystowionych

Termomedernizacja $cian budynkéw wzniesionych w
technologiach uprzemystowionych (problemy +
przykladowe rozwigzania)

Mozliwoéci techniczne napraw iflub wzmocnien
podstawowych elementow budynkéw
wielkoplytowych (przyktady z praktyki inzynierskiej)

Bibliografia

Dane kontaktowe

www.itb.pl

Budownictwo wielkoptytowe — Raport o stanie technicznym

Wieloletnie stosowanie technologii wielkophytowych stwarzato mozliwoéé projektowego doskonalenia prototypowych rozwigzan systemowych. Z uwagi jednak na ogromng
skale zastosowania tej technologii, np. w budownictwie mieszkaniowym (z ujednoliconymi rozwigzaniami konstrukeyjno—budowlanymi), sytuacija taka mogta prowadzi¢
do wielokrotnego powtarzania blgdnych rozwigzan

Podstawowgq regulqg przy projektowaniu budynkéw wielkopltytowych bylo nadawanie im sztywnosci przestrzennej za pomocq sztywnych écian poprzecznych i podiuznych,
przechodzqeych przez calg wysokosé budynku. Sciany takie stanowity pionowe przepony, ktérych zadaniem byto przejmowanie za posrednictwem stropéw i przekazywanie
na grunt sit poziomych pochedzqeych od dziatania wiatru oraz wynikajgeych z mimosrodowege ustawienia elementéw éciennych, obcigzonych pionowo. Stropy traktowane
byty w obliczeniach jako sztywne przepony poziome, co bylo rownoznaczne z zatozeniem niezmiennosci konturu przekroju poziomego konstrukcji budynku przy jej
odksztatceniach. Sciany poprzeczne i podtuzne, glowne elementy ustroju przestrzennego budynku, traktowano jako wsporniki utwierdzone w monolitycznej, podziemnej
czesci budynku lub rzadziej w gruncie. Dodatkowo sciany zewngtrzne dzigki znacznej sztywnoséci na odksztatcenia w swojej plaszczyznie przeciwdzicdajg skrecaniu ustroju
przestrzennego budynku przy zginaniu i dla-tego przyjmowano, ze pod wplywem parcia wiatru przekroje ustroju przesuwajq sie réwnolegle.

Miejscami wrazliwymi budynkéw wielkoplytowych, odrézniajgeymi je od konstrukciji pozostatych rodzajéw budynkéw ze Scianami nosnymi, jest obecnos¢ w tarczach
stropowych i ciennych zlgczy migdzy prefabrykowanymi plytami, wskazujgeymi miejsca, w ktérych najczesciej mogqg pojawic sig rysy. Szczegdlnie duzq role w zapewnianiu
bezpieczenstwa konstrukcji odgrywajq wience zelbetowe, obiegajgce Sciany konstrukcyjne w poziomie stropéw oraz zbrojenie podporowe stropdw, zakotwione w tych
wierficach lub przechodzqce z jednego przgsta stropu na drugie. Wienice i zbrojenie podporowe Iqczq prefabrykowane plyty w tarcze stropowe i cienne, a takze tqczq te
tarcze w przestrzenne ustroje budynkow.

Obiegowa negatywna ocena jakosci budynkéw wielkoplytowych wynika gléwnie z:

® rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych budynkéw i mieszkan, bedgeych skutkiem obowigzujgcego w czasach PRL tzw. normatywu projektowania,
* zastosowania materiatéw i wyrobéw (szczegélnie wykonczeniowych i instalacyjnych) o niedostatecznej jakogci,

® niskiej jakosci prac montazowych i wad wykonawczych,

* niewlasciwego rozumienia pojecia projektowego okresu uzytkowania®

Dostgpne w okresie powstawania systeméw wielkoptytowych publikacje polskie i za-graniczne, wnioski z badan, rekomendacje migdzynarodowe oraz normy byly
wystarczajgee do zaprojektowania konstrukcji budynkéw wielkoplytowych tak, aby spetnialy stany graniczne nosnoéci i uzytkowalnosci oraz dodatkowo wykazywaly
odpornoé na lokalne uszkodzenia spowodowane oddziakywaniami wyjgtkowymi.
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